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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt budowlanych remontu elewacji i dachu w budynku
mieszkalnym przy ul. Krzywej 3 w Zabkowicach SI.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt budowlanych przy realizacji przedmiotu
w punkcie 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producentow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglgdnia¢ zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtdéwnych elementow robot.
1.5.1. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoIny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow. magazynoéw, sktadowisk ukopow 1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.. mieszkalnych 1
magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy”.

1.5.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialow
na srodowisko.



Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialdow od wiasciwych
organdow administracji panstwowej.

1.5.4. Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia
instalacji.

1.5.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

1.5.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 lokalne
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.5.7. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji.
2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Na tydzien przed planowanym uzyciem materialow przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca
przedstawi szczegolowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do
zatwierdzenia przez InZzyniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wlaczajac w to Zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier jest
uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wlasciwosci materialow ktore sg uzywane.



Wyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robot. W przypadku, gdy
Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nast¢pujace warunki:

a) Inzynier begdzie miat zapewniong wspdtprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatlow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robot. niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja sie nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za ich wykonanie.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wiasciwos¢ do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa 1 ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie mogg by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie przedmiar robot 1 ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelnia¢ wymagania dotyczace



przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi 1 innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inzyniera, srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedg usunigte
z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne 1 drogi dojazdowe do placu budowy
W czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
wymaganiami ST oraz poleceniami InZzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich dokladnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w ST a takze w normach i1 wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materiatow oraz montowanych urzadzen 1 sprzgtu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakos$ci jest osiggnigecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jakos$ci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdéw z czestotliwoscia
zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki moga by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania, pomiary, prébny rozruch

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac



mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaro6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz przed odbiorem danych robdt zwigzanych z ustaleniem jakos$ci ich wykonania.
Wyniki badan bgda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i1 badania materialow u zrodta ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatlow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow 1 robot z dokumentacjg projektowa i1 ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji 1 montowania tylko te materiaty lub
urzadzenia 1 sprzet, ktore posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,

B. deklaracj¢ zgodnosci lub certytikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 11 ktore spetniajg wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzajace sprawnos$¢ techniczng urzadzen i1 sprzgtow.

W przypadku materialow ktoére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow,
kazda partia dostarczonych materialow powinna zawiera¢ dokumenty ktore bezapelacyjnie
potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatagczone do dziennika budowy protokoty 1 inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem
Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,



- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych 1 ostatecznych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy 1 z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot.

6.8.2. Ksigga obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robot 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej z Inzynierem 1 Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 instrukcje Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub



gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu realizacji ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglos$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedgq obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej. Objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas i czgstotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg Uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. dziennik budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

3. wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych w przypadku ich
pojawienia si¢ - zgodne z ST 1 PB,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z ST 1 PB

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru tymczasowego robot. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisje
powinny by¢ wymienione zgodnie z wymaganiami zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne przepisy

Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Kosztorysie ofertowym.

Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota
podana przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym.



Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot zgodnie
ze standardami 1 normami jakosci opisanymi w ST 1 Dokumentacji 1 powinna zawiera¢ koszty
badan.

Cena wykonania robdt obejmuje:

Koszty robocizny 1 koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materialow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku 1 strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. Zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych ( z pdzh. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (z pézn. Zm )

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej ( z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym ( z p6zn. zm. )

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska ( z pdzn. zm. )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
og6Inych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
deklarownia wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1

1.1. Projekt organizacji robodt i zagospodarowania placu budowy

Przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gldownego wykonawce projektu
organizacji robot 1 zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

a) Wydzielenie obszaru prowadzenia prac remontowych — w razie koniecznos$ci etapowanie
prac na poszczegdlnych kondygnacjach

b) Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy
robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

c) Charakterystyka robdt 1 ich zasadnicze parametry

d) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow 1 elementow budowlanych

e) Szczegdlowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdInych
elementéw obiektu

1.2 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystagpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a) Wydzieli¢ obszar prowadzenia prac remontowych,

b) przystosowac istniejgce pomieszczenia dla pracownikdéw zatrudnionych na budowie oraz na
cele skladowania materialow, maszyn 1 urzadzen, ewentualnych laboratoriow polowych lub
obiektow technologicznych zwigzanych z budowa oraz przygotowac¢ miejsce do sktadowania
materialow 1 sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

¢) na budowie, ktdrej czas trwania nie bedzie dtuzszy ni jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, pomieszczenie do gotowania napojow,
umywalnie 1 ustgpy,

d) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami dotyczacymi ogolnych warunkdéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

e) przygotowac skfady na materiaty, ktore moga spowodowac wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikOw materiaty chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta,

f) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Drogi dojazdowe 1 na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejaca siec drog statych . Nalezy utrzymywac je w
czystosci 1 nie uniemozliwia¢ transportu nie zwigzanego z przebiegiem budowy. Przed
rozpoczeciem budowy wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ wizje lokalna istniejgcych
drog, w celu okreslenia srodkow transportu mozliwych do uzycia podczas budowy. Konieczne
bedzie wydzielenie cze¢sci chodnika.



SST 2

I. Wykonanie tynkéw renowacyjnych.
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
tynkow renowacyjnych wewngtrznych 1 zewnetrznych w technologii firmy Remmers zgodnie z
wytycznymi WTA. Dopuszczalne jest stosowanie materiatdw innych firm, ktorych jakos¢ nie
odbiega od jakos$ci produktéw firmy Remmers.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu 1 realizacji robot, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie tynkow renowacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych w technologii Remmers.

1.3. Zakres robot objetych ST

Systemy tynkéw renowacyjnych, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna,
wyréwnawczg, magazynujacag szkodliwe sole. Moga by¢ nanoszone recznie lub maszynowo. Tynki
te zalecane sg do wykonania robot renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach,
szczegbdlnie w obiektach zabytkowych.

Obecnos¢ zbyt duzej ilosci wody powoduje zimg szkody mrozowe, woda transportuje szkodliwe
sole, ktore krystalizujac rozsadzajg strukture cegiel, kamieni naturalnych i zapraw w murze, poza
tym woda stanowi niezbedny warunek rozwoju glonow, mchow 1 grzybow.

Gloéwne przyczyny zawilgocenia muré6w w starych budynkach to:

- Wilgo¢ gruntowa wnikajaca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z dotu przez
nieszczelng izolacje pozioma.

- Podcigganie kapilarne. Zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do suchych partii
muru, wbrew sile ci¢zkosci. Z woda przenoszone sg sole i inne szkodliwe substancje.

- Wilgo¢ higroskopijna. Niektore sole wigza wilgo¢ znajdujaca si¢ w powietrzu. W przypadku
wysokiej zawartosci soli higroskopijnych, mur moze ulega¢ zawilgoceniu nawet po wykonaniu
hydroizolacji poziomych i pionowych.

- Wilgo¢ kondensacyjna. Para wodna znajdujgca si¢ w powietrzu moze si¢ skrapla¢ zarbwno na
uszczelnionych $cianach jak 1 na Sciankach kapilar materiatu budowlanego (wewnatrz muru).

W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiajg si¢ wykwity solne, przebarwienia 1 zluszczenia
powlok malarskich, destrukcja tynkow. Wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych
powoduje przerwanie kapilarnego transportu wody w murach 1 przez to umozliwia wysychanie
murow. Z wysychaniem muré6w wigze si¢ niestety wynoszenie soli znajdujacych si¢ w murze na
powierzchnig. Sole krystalizujagc mogg zniszczy¢ tradycyjne tynki i powtoki ochronne.

Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i1 zasolonych podtozach nalezy stosowac¢ materiaty,
ktére s3 odporne na sole, moga magazynowac krystalizujace sole w swojej strukturze oraz
umozliwiajg szybkie wysychanie podloza. Wymagania takie spetniajg tynki o wlasciwosciach
zgodnych z wymaganiami instrukcji WTA (Naukowo Techniczny Zespdt Roboczy d/s Zachowania
Budowli i Ochrony Zabytkow).

WLEASCIWOSCI TYNKU PODKEADOWEGO WG WTA

ZAPRAWA SWIEZO ZAROBIONA

KONSYSTENCIJA (rozptyw po 30 s) 17,0 £0,5 cm
ZAWARTOSC POROW POWIETRZNYCH powyzej 20% obj.
ZAPRAWA STWARDNIALA



opor dyfuzji pary wodnej p ponizej 18

wytrzymatos$¢ na $ciskanie By wieksza niz tynku renowacyjnego
kapilarne podcigganie wody W4 powyzej 1,0 kg/m?

glebokos¢ wnikania wody h powyzej 5 mm

porowatos¢ powyzej 45% obj.

WEASCIWOSCI TYNKU RENOWACYJNEGO WG WTA

ZAPRAWA SWIEZO ZAROBIONA

KONSYSTENCIJA (rozptyw po 30 s) 17,0+ 0,5 cm
gestos¢ objetosciowa brak wymagan
ZAWARTOSC POROW POWIETRZNY CH powyzej 25% obj.
zdolno$¢ zatrzymywania wody powyzej 85%
urabialno$¢ (rozptyw po 15 min) najwyzej o 3 cm mniejszy niz rozptyw po 30 s
ZAPRAWA STWARDNIALA

gestos¢ objetosciowa ponizej 1,4 kg/dm’
opor dyfuzji pary wodnej p ponizej 12
wytrzymatos$¢ na zginanie [, -
wytrzymatos$¢ na $ciskanie Pq 1,5-5 MPa
stosunek wytrzymatosci Bq/ Bu, ponizej 3
kapilarne podcigganie wody W4 powyzej 0,3 kg/m’
glebokos¢ wnikania wody h ponizej 5 mm
porowatos¢ powyzej 40% obj.
odpornos¢ na sole odporny

Poza systemem tynkow renowacyjnych nalezy zastosowac preparaty blokujace szkodliwe sole oraz
farby przepuszczalne dla pary wodnej. Prace renowacyjne powinny przebiega¢ w nastepujacy
SposoOb:

- skucie istniejacych tynkow co najmniej do wysokosci 80 cm powyzej gornej krawedzi uszkodzen
(wysolen, plam)

- usunigcie spoin na gltgbokos¢ min. 2 cm,

- neutralizacja szkodliwych soli preparatem AIDA SALZSPERRE (chlorki, azotany) lub AIDA
SULFATEX FLUSSIG (siarczany),

- uzupehienie ubytkow w murach, wyrdwnanie nierownosci $cian z uzyciem zaprawy tynkarskiej
podktadowej REMMERS GRUNDPUTZ WTA,

- obrzutka z gotowej zaprawy REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTREL,

- wykonanie warstwy tynku podktadowego magazynujacego sole REMMERS GRUNDPUTZ
WTA,

- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA lub
REMMERS SANIERPUTZ -stara biel- WTA,

- szpachlowanie drobnoziarnista zaprawg REMMERS FEINPUTZ,

- gruntowanie $cian preparatem FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND,

- malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie FUNCOSIL LA.

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj
zaprawy, liczbe warstw 1 technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
"Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynko6w renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.



1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. AIDA SALZSPERRE

Wodorozcienczalny srodek impregnujacy przeciw szkodliwym solom wystepujacym w murze,
zwlaszcza przeciw azotanom i chlorkom.

Dane techniczne:

Odczyn pH: ok. 11,5

Gestosé: 1,1 g/em?

Lepkos¢: ok. 11,0 sek. (kubek wyplywowy 4 mm); ok. 48,0 sek. (kubek wyptywowy 2 mm)
Kolor: czerwony

Nasigkliwo$¢: W ~ 0,2 kg/m?

Grubos$¢ dyfuzyjnie rownowaznej warstwy powietrza: sd ~ 0,05 m (warto$¢ obliczeniowa dla
glebokosci wnikania ok. 5 mm)

Czyszczenie narzgdzi: Czysci¢ na $wiezo czysta woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg 1 30 kg.

Trwalos¢ podczas sktadowania: W zamknigtych oryginalnych pojemnikach, w miejscu chlodnym 1
chronionym przed mrozem co najmniej 2 lata.

Preparat Aida Salzsperre posiada atest higieniczny PZH.

2.2. AIDA SULFATEX FLUSSIG
Wodny roztwor zwigzkow baru nie zawierajacy chlorkdéw 1 azotanéw. Preparat Aida Sulfatex fliissig
przeprowadza tatwo rozpuszczalne siarczany w zwiazki stabo rozpuszczalne.
Dane techniczne:
Gestos¢: ok. 1,04 g/cm’
Odczyn pH: ok. 2,5
Lepkos¢ (kubek wyptywowy 2 mm): ok. 45 sek.
(kubek wyptywowy 4 mm): ok. 15 sek.
Preparat Aida Sulfatex fliissig zawiera migdzy innymi zwigzki baru, ktore w reakcji ze
znajdujacymi si¢ w murze rozpuszczalnymi siarczanami tworzg nierozpuszczalny siarczan baru.
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na s$wiezo woda.
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg 1 30 kg.
Trwatos$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych oryginalnych pojemnikach co najmniej 2 lata.
Chroni¢ przed mrozem
Preparat Aida Sulfatex fliissig posiada atest higieniczny PZH.

2.3. REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTEL

Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwigkszajacy przyczepnos¢ nakladanych
p6zniej warstw tynku.

Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm’

Kolor: szary

Nadzor jakosciowy: nadzdr nad skladem i jakos$cia

Odporno$¢ ogniowa: niepalny material budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Glgbokos¢ wnikania wody: po 1 godz. h> 5 mm

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: ok. 15

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na s$wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwalos¢ podczas skladowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym 1 chronionym przed



wilgocig, w zamknigtych opakowaniach ok. 6 miesigcy.
Zaprawa REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTEL posiada atest higieniczny PZH.

2.4. REMMERS GRUNDPUTZ WTA

Tynk wyréwnawczy 1 magazynujacy sole, tynk podkladowy wg instrukcji WTA, do nakladania w
pojedynczych warstwach o grubosci do 40 mm, wewnatrz i na zewnatrz.

Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm’

Kolor: szary

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: > 1 h

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: ok. 6 MPa

Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 1,0 kg/m’

Glebokos¢ wnikania wody: > 5 mm

Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 18

Porowatosc: > 50% ob.

Odporno$¢ ogniowa: niepalny material budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na §wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwalos¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym 1 chronionym przed
wilgocig, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesigcy.

Zaprawa REMMERS GRUNDPUTZ WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.5. REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA

Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajacy wiokna, do zastosowan wewnetrznych 1
zewngtrznych, takze jednowarstwowo, jako tynk podktadowy i wierzchni. Kolor: szary.
Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm’

Kolor: szary

[lo$¢ wody zarobowej: ok. 6 1/ opakowanie 20 kg

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina

Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymalto$¢ na Sciskanie: > 2,5 MPa

Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 0,3 kg/m?

Gleboko$¢ wnikania wody: <5 mm

Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 12

Przewodnos¢ cieplna: ok. 0,25 W/mK

Odporno$¢ ogniowa: niepalny material budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na §wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwalos¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym 1 chronionym przed
wilgocig, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesigcy.

Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ SPEZIAL WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.5. REMMERS SANIERPUTZ -stara biel- WTA

Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajacy wiokna, do zastosowan wewnetrznych 1
zewngtrznych, takze jednowarstwowo, jako tynk podktadowy i wierzchni. Kolor: stara biel.
Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm’

Kolor: star biel

[lo$¢ wody zarobowej: ok. 6 1/ opakowanie 20 kg

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina



Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: > 2,5 MPa

Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 0,3 kg/m?

Glebokos¢ wnikania wody: <5 mm

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: < 12

Przewodno$¢ cieplna: ok. 0,25 W/mK

Odporno$¢ ogniowa: niepalny material budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na s$wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwalos¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym 1 chronionym przed
wilgocig, w zamknigtych opakowaniach ok. 6 miesigcy.

Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ -star biel- WTA posiada atest higieniczny PZH.

2.6. REMMERS FEINPUTZ

Mineralna szpachlowka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadajaca si¢ do
filcowania, do stosowania na podlozach mineralnych.

Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm’

Kolor: stara biel

Nadzor jakoSciowy: nadzor nad skladem 1 jakoScia

Sktad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypetniacze 1 domieszki
Uziarnienie: do 0,5 mm

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie: ok. 5 MPa

Nasigkliwo$¢ kapilarna: w < 0,5 kg/m*-h"

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2 mm): sq4 < 0,5 m

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na s$wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 25 kg

Trwalos¢ podczas skladowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym 1 chronionym przed
wilgocig, w zamknietych opakowaniach min. 12 miesigcy.

Zaprawa REMMERS FEINPUTZ posiada atest higieniczny PZH.

2.7. FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND

Wodorozcienczalny preparat do wglebnego gruntowania o wlasciwosciach wzmacniajgcych i
hydrofobizujacych.

Dane techniczne

Gestosé: ok. 1,0 g/em?

Temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcienczalny

Wyglad: mlecznobiaty ptyn

Odpornos$¢ na alkalia: zapewniona do pH 14

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czysci¢ na Swiezo woda.

Rodzaj opakowania:

pojemniki z tworzywa sztucznego 5 1130 1

Trwato$¢ podczas skfadowania:

W oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, przy sktadowaniu w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesiecy. Pojemniki nalezy chroni¢ przed
temperaturami powyzej +30°C.

Napoczete pojemniki muszg by¢ jak najszybciej wykorzystane.

Preparat FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND posiada atest higieniczny PZH.

2.8. FUNCOSIL LA
Pigmentowana farba na bazie emuls;ji silikonowej z dodatkami grzybo- 1 glonobdjczymi.



Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskoczasteczkowych siloksanow

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na $wiatto 1 alkalia

Gestosé: 1,45-1,53 g/cm’ zaleznie od koloru

Lepkos¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem

Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powtoki:

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: sq4 < 0,05 m

Zuzycie materiatu wynoszace 300 ml/m*co daje suchg warstwe o grubosci ok. 200 pm
Wspotczynnik nasigkliwosci: w < 0,1 kg/m*-h*

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gladka

Wytrzymalto$¢ na odrywanie na nowych podlozach: > 0,6 N/mm®

na zwietrzatych starych powlokach malarskich: > 0,4 N/mm?

Odporno$¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Sktonno$¢ do brudzenia si¢: niewielka

Kolory: biaty, bezbarwny lub wedtug palety kolorow Funcosil 1 kolory specjalne
Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czys$ci¢ na §wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego S 11 151

Trwatos$¢ podczas sktadowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chtodnym ale
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesig-cy.

Farba FUNCOSIL LA posiada atest higieniczny PZH.

2.9. WODA

Do przygotowania zapraw 1 zwilzania podloza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i1 zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet 1 narzedzia:

- do przygotowania podloza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: milotki, przecinaki,
mitoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki,
szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mglawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkos$ci obrotowej z zamocowanym
mieszadlem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania preparatéw antysolnych - niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,

- do nakfadania 1 zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie: kielnia, fata tynkarska, paca, paca
gabkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do naktadania maszynowego nalezy stosowac
odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami, np. P.E.T. G 4 lub G 5 z mieszarkg Rotoquirl,
Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mieszarka,

- do naktadania preparatu gruntujacego po powtoki malarskie - pedzel, szczotka, watek lub
niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe,

- do nakfadania powlok malarskich - pedzel, watek lub urzadzenie natryskowe (airless).

4. Transport

Materialy firmy Remmers sg konfekcjonowane 1 dostarczane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone
przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materialy proszkowe



zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty 1 farby nalezy
chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac¢ termin waznos$ci produktu.

Wodeg, (jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia 1 przechowywania
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesnie;j
przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace zmieni¢ skiad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

5.1. Przygotowanie podloza

Usung¢ stary tynk z catej powierzchni, na ktorej stwierdzono uszkodzenia, facznie z pasem co
najmniej 80 cm powyzej granicy zniszczen/zawilgocenia. Wydtutowaé uszkodzone spoiny do
glebokosci 2 cm. Usuna¢ zanieczyszczenia z powierzchni §cian, w tym stare powtoki malarskie
oraz osypujace si¢ czastki. Podczas czyszczenia powierzchni nie nalezy stosowac duzych ilosci
wody, zaleca si¢ stosowanie metody strumieniowania mgltawicowego lub w przypadku mniejszych
powierzchni nalezy przeciera¢ $ciany szczotkami drucianymi.

5.2. Neutralizacja soli rozpuszczalnych w wodzie

Zabiegi neutralizacji soli nalezy dopasowac do rodzaju soli, ktérych obecno$¢ stwierdzono w
murze. W zaleznosci od rodzaju soli nalezy wybra¢ jeden z preparatow antysolnych albo
zastosowa¢ obydwa. Preparaty antysolne nalezy naktada¢ natryskowo (np. opryskiwaczem),
mozliwe jest takze naktadanie pedzlem lub szczotka.

a) W przypadku stwierdzenia obecnos$ci siarczandw nalezy nanie$¢ gotowy do uzycia preparat Aida
Sulfatex fliissig, do wysokosci 80 cm powyzej gornej krawedzi zasolenia. Czas reakcji co najmniej
2 dni.

Zuzycie: 0,5 kg/m* Aida Sulfatex fliissig

b) W przypadku stwierdzenia azotanéw i chlorkdw nalezy zastosowa¢ gotowy do uzycia preparat
Aida Salzsperre 1 "$wieze na Swieze" wykonywac nastgpny etap prac.

Zuzycie: 0,5 kg/m* Aida Salzsperre

5.3 Wyrownanie podloza

Zamkna¢ spoiny 1 wyrownac¢ nierdwne powierzchnie materiatem Remmers Grundputz -WTA-.
Wila¢ najpierw ok. 7,0 I wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypac¢ 20 kg Remmers
Grundputz WTA 1 intensywnie wymiesza¢ za pomocg mieszarki/ mieszadla osadzonego w wiertarce
przez ok. 3 min., az do uzyskania wlasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatow
tynkarskich ustawi¢ odpowiednig ilo$¢ podawanej wody w zaleznos$ci od zastosowanego podajnika
slimakowego.

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podtoza naktada si¢ zaprawe recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego w
warstwach o grubosci od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi si¢ 1 cm tynku jako warstwe
kontaktowa, pozostawia na krotki czas aby zaprawa lekko zwigzata 1 uzupehia do przewidziane;j
grubosci tynku. Przy pracach renowacyjnych z pdzniejszym naktadaniem tynku renowacyjnego
Remmers Sanierputz oraz w przypadku warstw wyrownawczych wymaga si¢ aby minimalna
grubos$¢ warstwy wynosita 10 mm.

Zaprawa wyrOwnawcza nie musi by¢ naktadana na cata powierzchni¢ podtoza, a jedynie na
powierzchnie wymagajace wyrownania. P4zniej na catg tynkowang powierzchni¢ narzuca si¢
obrzutke. W przypadku nakladania warstwy wyréwnawczej na calg powierzchnig, po stezeniu tynku
nalezy nada¢ mu szorstkos¢ grzebieniem do tynku lub pacg z nabitymi gwozdziami. Przy takim
wykonczeniu powierzchni nie wykonuje si¢ obrzutki.



Po wykonaniu warstwy wyr6wnawczej nalezy odczeka¢ co najmniej 1 dzien na kazdy mm grubosci

warstwy wyrOwnawczej.

Zuzycie na kazde 10 mm grubosci: 9,5 kg/m* Remmers Grundputz -WTA-

5.4 Obrzutka

Na przygotowanym podlozu nalezy wykona¢ obrzutke stosujac material Remmers Spezial

Vorspritzmortel.

Wila¢ najpierw ok. 6 1 wody do czystego pojemnika, wsypa¢ 30 kg materiatu Remmers Spezial-
Vorspritzmortel WTA 1 wymiesza¢ za pomocg mieszadla, az do uzyskania jednorodnej konsystencji

odpowiedniej do stosowania.

Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz.
Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzuca¢ wymieszang obrzutke¢ Remmers Spezial-
Vorspritzmortel cienkg warstwg. Zaprawa powinna pokrywac ok. 50% powierzchni.

Zuzycie: ok. 3 kg/m* Remmers Spezial Vorspritzmértel.

5.5 Wykonanie systemu tynku renowacyjnego
Uktad warstw systemu tynku renowacyjnego nalezy dostosowa¢ do stwierdzonego stopnia
zasolenia podloza. Stopnie zasolenia okreslane sg nastgpujaco:

niskie srednie wysokie
chlorki <0,2 % 0,2-0,5 % >(0,5 %
azotany <0,1 % 0,1-0,3 % >0,3 %
siarczany <0,5% 0,5-1,5 % >1,5 %

Za ogblny poziom zasolenia muru przyjmuje si¢ najwyzsza kategorie jaka osiaga ktorakolwiek z

soli.

W zalezno$ci od stopnia zasolenia stosowane sg nast¢pujace uktady warstw tynku renowacyjnego:

stopien zasolenia podloza

warstwa tynku magazynujacego
sole Remmers Grundputz WTA

warstwa tynku renowacyjnego
nawierzchniowego Remmers
Sanierputz Spezial WTA lub
Remmers Sanierputz -stara biel-
WTA

niski

min. 2 cm

sredni do wysokiego

min. 1 cm

min. 1,5 cm

W przypadku stwierdzenia $redniego lub wysokiego stopnia zasolenia podtoza, jako tynk
magazynujacy sole nanies¢ tynk Remmers Grundputz -WTA- w warstwie o grubos$ci co najmniej 10

mm.

Wila¢ najpierw ok. 7,0 1 wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypac 20 kg Remmers
Grundputz WTA 1 intensywnie wymiesza¢ za pomocg mieszarki/ mieszadla osadzonego w wiertarce
przez ok. 3 min., az do uzyskania wlasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatow
tynkarskich ustawi¢ odpowiednia ilo$¢ podawanej wody w zaleznos$ci od zastosowanego podajnika

slimakowego.

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.
Zaprawe naktada si¢ r¢cznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego w warstwie o grubos$ci min. 10
mm. Po st¢zeniu tynku nalezy nada¢ mu szorstko$¢ grzebieniem do tynku lub pacg z nabitymi

gwozdziami. Przed przystapieniem do kolejnych prac, po wykonaniu warstwy magazynujacej sole

nalezy odczeka¢ co najmniej 7 dni.
Zuzycie na kazde 10 mm grubosci:

9,5 kg/m* Remmers Grundputz -WTA-




Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanie§¢ Remmers Sanierputz Spezial WTA (kolor szary)
lub

Remmers Sanierputz -stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o wymaganej grubosci (co
najmniej 20 mm w przypadku stwierdzenia niskiego stopnia zasolenia 1 co najmniej 15 mm w
przypadku stwierdzenia sredniego lub wysokiego stopnia zasolenia).

Wila¢ najpierw ok. 6 1 wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypac¢ 20 kg Remmers Sanierputz
Spezial WTA lub (Remmers Sanierputz -stara biel- WTA) 1 intensywnie wymiesza¢ za pomoca
mieszarki/ mieszadla srubowego przez ok. 3 min., az do uzyskania wiasciwej, jednorodne;j
konsystencji. Przy stosowaniu agregatow tynkarskich ustawi¢ odpowiednig ilo§¢ podawanej wody
w zalezno$ci od zastosowanego podajnika §limakowego.

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podtoza naktada si¢ zaprawe recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego.
Tynk renowacyjny nanosi si¢ w warstwie o grubosci co najmniej 15 mm.

Swiezo natozong zaprawe tynkarska $ciaga sic w jedna strone zwilzona fata zabkowana a w druga
tata aluminiowa, pozostawiajac szorstka powierzchni¢. Po zmatowieniu powierzchni, mozna ja
ostroznie wykonczy¢ pacg pokrytag migkka gabka, po dalszym stwardnieniu wykancza si¢
ostatecznie powierzchni¢ ta samg paca. Jezeli wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej,
drobnoziarnistej faktury, po wystarczajacym stwardnieniu przeciera si¢ powierzchni¢ tynku
kratowym zdzierakiem, najwczesniej po 3 dniach mozna naktada¢ tynk drobnoziarnisty Remmers
Feinputz.

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie
wolno ich mocowa¢ na materiaty gipsowe 1 nie wolno pozostawia¢ ich w tynku. Usuwa si¢ je, gdy
tynk stezeje a slady zaciera si¢ odpowiednig zaprawg tynkarska.

5.6 Szpachlowanie powierzchni tynku

Szpachlowanie wykonuje si¢, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej
faktury.

Wila¢ najpierw 6,0 I wody do czystego pojemnika na zaprawe 1 wsypac 25 kg Remmers Feinputz.
Intensywnie wymiesza¢ za pomocg mieszarki/mieszadta (np. mieszarki przeciwbieznej) przez ok. 3
minuty, az do uzyskania wtasciwej jednorodnej konsystencji.

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 h - zaleznie od temperatury.

Podloze musi by¢ wystarczajagco mocne i czyste. Przed naktadaniem materiatu Remmers Feinputz
nalezy je zmoczy¢ wodg z dodatkiem §rodkow powierzchniowo czynnych. W momencie naktadania
podtoze powinno by¢ matowo wilgotne.

Po przygotowaniu podloza, wymieszang zaprawe rozcigga si¢ r¢cznie za pomocg taty zabkowanej
lub pacy stalowej 1 wygtadza. Grubos¢ pojedynczej warstwy tynku moze wynosi¢ 2 - 5 mm.

Po 30 - 60 minutach zaprawe Remmers Feinputz mozna filcowa¢. Pracowac Swieze na §wieze -
unikajac pozostawiania $ladow faczenia.

Zuzycie: 1,5 kg/m’” na kazdy mm grubosci

5.7 Wykonanie powloki malarskiej

Najwczesniej po 4 tygodniach, wykonczy¢ powierzchni¢ naktadajac barwna, otwartg dyfuzyjnie
farbe silikonowa Funcosil LA po wczesniejszym zagruntowaniu srodkiem Funcosil Hydro-
Tiefengrund. Obydwa materiaty sg gotowe do uzycia.

Powtloka malarska nie powinna by¢ wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym
wietrze, w przeciagu, podczas deszczu, na rozgrzanych podlozach. W razie potrzeby powierzchnie
ostania¢ plandekami.

FUNCOSIL Hydro-Tiefengrund (preparat gruntujacy)
Naktada¢ pedzlem, szczotka, walkiem lub metoda polewania za pomocg niskocisnieniowego



urzadzenia natryskowego.
Zuzycie: ok. 0,2 I/m* zaleznie od chtonnosci podioza.

FUNCOSIL LA (farba silikonowa)

Naktada¢ pgdzlem, watkiem lub metodg natrysku bezpowietrznego (airless) w dwoch cyklach
roboczych.

Zuzycie: 0,3 - 0,4 I/m* przy nakladaniu dwdch warstw

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat antysolny Aida Salzsperre jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach
kwasu krzemowego zawierajacych wodorotlenek potasu. Dziata draznigco na oczy i skorg. Dlatego
nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- unika¢ zanieczyszczenia skory 1 oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody 1 zasiggna¢ porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy

Stosowane materialy mineralne nalezace do systemu tynkow renowacyjnych zawieraja cement,
ktory w polaczeniu z wodg reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory 1 oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody 1 zasiggna¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia rob6t. Prace nalezy wykonywac zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie ze
sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedlug wymagan Prawa budowlanego

System tynkéw renowacyjnych Remmers wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw
technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w
czasie aplikacji poszczegdInych materialow, ale rowniez odpowiednich odstepow czasowych
pomiedzy nakladaniem poszczeg6Inych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej
temperatury, wilgotnos$ci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do cigglej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu

konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzgt do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, pielggnacji stosowanych materiatlow. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

e Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubo$ci warstw tynku.

e [Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie
jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jako$ci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapow zgodnie
z odpowiednimi normami, specyfikacjg 1 opracowanym harmonogramem.



e Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych 1
warunkow atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawcze;j.

Badania tynkow, w tym takze tynkow renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umozliwi¢ ocen¢ pod katem nastepujacych wymagan:
- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$¢ zastosowanych wyrobow,

- prawidtowos¢ przygotowania podioza,

- przyczepno$¢ tynkow do podioza,

- grubosci warstw tynku zgodnie z tabelg w punkcie 5.5,

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowos$¢ wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,

- przestrzeganie wlasciwej dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczegdlnymi warstwami,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot

Powierzchnie tynkdéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie
surowym 1 wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréow i stupow oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementdw w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkow stropow ptlaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
scian surowych na plaszczyzne pozioma. Powierzchni¢ stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza
si¢ w rozwini¢ciu wedtug wymiarow w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢
powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,
jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m.

Ilo$¢ tynkéw w m?* okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbior podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robodt tynkowych.
Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze
oczyscic.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania omdéwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowq.

Zaleca si¢ aby tynki renowacyjne wykonywac jako tynki kategorii I11.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od linii proste;j
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolne;
dwumetrowej taty.



Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1
mb 1 ogdlem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokosci,

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1
mb 1 ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni $ciany.

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji projektowej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm na 1 mb.

Powyzsze tolerancje maja zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych
odchytek.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkoéw, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

Odbiodr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawy ptatnosci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m* wykonania tynkéw wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawceg i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow. Cz¢$¢ 2: Pobieranie 1 przygotowanie
probek zapraw do murow

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow. Cze$¢ 3: Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Cz¢s$¢ 4: Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murow. Cz¢$¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza
w Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do murow. Cz¢s¢ 10: Okreslenie ggstosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie 1 $ciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002Metody badan zapraw do murow. Cz¢s¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podloza stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001Metody badan zapraw do murow. Cze$¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy

PN-EN 1015-19:2002Metody badan zapraw do murow. Cze$¢ 19: Okreslenie wspdtczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke 1 do
tynkowania

PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania 1 badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw



II. TYNKI ZWYKLE

2. WSTEP

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
tynkow zwyktlych zewnetrznych.

2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

2.3. Zakres robot

- Skucie wszystkich tynkow gladkich

- Tynki zwykle, ktorych dotyczy specytfikacja, stanowig warstwg ochronna, wyro6wnawcza lub
ksztattujgca forme architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktoérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw 1
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-1 01 00 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1., wykona¢ powloke malarska zgodnie z kolorystyka.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

2.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2.6. MATERIALY

2.6.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano ST
"Wymagania ogdlne".

2.6.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

2.6.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajagca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mul.
2.6.4. Piasek

2.6.5. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.6.6. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

2.6.7. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ calkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.



2.6.8. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka 1 skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykle".

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju

cementu 1 wapna.

2.7. SPRZET

2.7.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST "Wymagania ogdlne".

2.7.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wode.

2.8. TRANSPORT

2.8.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

2.8.2. Transport materiatdow

-Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

-Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

-Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 1
nadmiernym zawilgoceniem.

2.9. WYKONANIE ROBOT

2.9.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

2.9.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

2.9.3. Przygotowanie podtoza



2.9.4. Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00
2.10. Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

2.10.1. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

2.10.2. Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub
podkiadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

2.10.3. Tynki zwykle kategorii I1 1 III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.

2.10.4. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu 1 gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow 1 listew kierunkowych.

2.10.5. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

2.10.5. Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

2.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.11.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

2.11.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w niniejszej specyfikacji.

2.11.3. Badania w czasie robot

2.11.4. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoInosci
Je)

marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle".
2.11.5. Wyniki badan materiatlow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.12. Badania w czasie odbioru robot

2.12.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. 1 powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczego6Inosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podloza,

- grubosci tynku.

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

2.13. OBMIAR ROBOT

2.13.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogo6lne".

2.13.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie
surowym 1 wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i slupow oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementdw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropow ptlaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle



scian surowych na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiarow w
stanie surowym. Z powierzchni tynkOdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek 1 innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
2.13.3. Tlos¢ tynkow w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

2.14. ODBIOR ROBOT

2.14.1. Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

2.14.2 .0Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ 1 umy¢ woda.

2.14.3.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwato$ci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

2.14.4. Odbior tynkow

2.14.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

2.14.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej laty.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- plonowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb 1 ogdlem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb 1 ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catlej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

2.14.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

2.14.4.4. Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

2.15. PODSTAWA PLATNOSCI

2.15.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne".

2.15.2. Ptaci si¢ za wykonana i odebrana ilosci m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przeno$snych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do
4 m,



- przygotowanie podloza,

- umocowanie 1 zdjgcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkOw po dziurach i1 hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

2.15.3. PRZEPISYZWIAZANE

2.15.4. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-901B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

III. Gzymsy i profilowane obramienia okienne

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakos$ci robot
7. Obmiar robot

8. Odbiodr robot

9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru profil ciggnionych — gzymsoéw 1 obramien okiennych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 1
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wykonanie odlewow odpowiednio zazbrojonych w tradycyjnej masie sztukatorskiej lub fabryczne;j
masie ( sg to fabrycznie sporzadzone mieszanki sztukatorskie, po zarobieniu woda

gotowe do bezposredniego uzytku, ztozone ze sktadnikow czysto mineralnych ).

Zabezpieczenie powierzchni odlewow przed czynnikami atmosferycznymi 1 wnikaniem brudu
srodkiem hydrofobowym.

Montaz elementdéw na fasadzie z uzyciem zabezpieczonych antykorozyjnie kotw oraz zaprawy



wapienno- cementowo- piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace
robot podano w ST.

2.2. MATERIALY

2.2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,,Wymagania ogdlne".

2.2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

2.2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mona wod¢ odpowiadajagca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2.4. Piasek

a. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

b. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

c. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.2.5. Tynk cienkowarstwowy

wiasciwosci — bazg spoiwa tworzg bialy cement i wapno z dodatkiem kalcytoéw, tworzyw
sztucznych oraz widkien zbrojeniowych

Uziarnienie 0-1,3 mm

Cigzar nasypowy 1,35 g/cm?

Wodochtonnos$¢ w<0,5kg/m? x h 0,5

Wytrzymalos¢ na $ciskanie > 2,5N/mm?2

Wartos¢ pH (1000g/1 wody) ok.12

Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego = 8,5

2.2.6. Tynk cienkowarstwowy

Tynk na bazie cementowo-wapiennej z dodatkiem niewielkiej ilo§ci substancji organicznych 1
widkien zbrojeniowych.

Uziarnienie 0-0,6 mm

Ciegzar nasypowy 1,2 g/cm?

Wodochtonnos$¢ w<0,5kg/m? x h 0,5

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 3,5N/mm?2

Wspodiczynnik oporu dyfuzyjnego = 10

2.3. SPRZET
2.3.1. Ogolne: wymagania dotyczace sprzg¢tu podane w ST
2.3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych



Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in. nast¢pujagcym sprzetem:
- mieszarka do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikdw na wodg.

2.4. TRANSPORT

2.4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST

2.4.2. Transport materiatdéw

Transport zapraw powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Zaprawy nalezy
przewozi¢ w workach, a preparaty w oryginalnych pojemnikach.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ST

2.5.2. - Zdrowe, nie zagrzybione cz¢sci gzymsOw oczysci¢ poprzez piaskowanie piaskiem
szklarskim a nastepnie uzupehi¢ zaprawa sztukatorska.

- Zniszczone 1 zainfekowane fragmenty gzymsow — odtworzyc¢:

- Rdzen - z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej

- Wykoniczenie — zaprawa sztukatorska drobnoziarnista— zaprawa do wykanczania 1 wygladzania
profili ciggnionych.

- Pomalowa¢ farbami krzemianowymi wg kolorystyki

2.5.3. Zaprawa sztukatorska gruboziarnista

Prace wstgpne

Sprawdzi¢ wiasciwosci nosne podtoza. Luzne elementy starych powlok usunag¢ mechanicznie lub
strumieniem wody pod ci$nieniem.

Nanoszenie

Zuzycie wody: ok. 240ml/kg, wymiesza¢ mieszadtem srubowym. Naktadajac jedno- lub
wielowarstwowo, max. Grubo$¢ pojedynczej warstwy 10mm.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podtoza > +5C. Nie nanosi¢ przy bezposrednim dzialaniu promieni
stonecznych lub na nagrzanych przez stonce powierzchniach. Powierzchnie podczas stosowania 1
po natozeniu chroni¢ przed wiatrem 1 deszczem.

Czas schnigcia — 1dzien/ Imm grubosci tynku

Zuzycie ok. ,1 kg/m2 na Imm grubos$ci tynku

Czyszczenie narzgdzi — natychmiast po uzyciu narzedzia czysci¢ woda.

Wapno i1 cement reaguja alkaicznie w potgczeniu z woda. Powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone
do czyszczenia (np. szklo, ceramika, kamien naturalny, drewno), odpowiednio

chroni¢. Chroni¢ oczy 1 skore przed odpryskami. W czasie pracy nie spozywac positkow, nie

pic napojow.

2.5.4. Zaprawa sztukatorska drobnoziarnista

Prace wstgpne

Sprawdzi¢ wtasciwosci nosne podtoza. Luzne elementy starych powlok usunag¢ mechanicznie lub
strumieniem wody pod ci$nieniem.

Nanoszenie

zuzycie wody: ok. 270 — 290 ml/kg, wymiesza¢ mieszadlem Srubowym lub tynkownica. Naktadac¢
warstwy o grubo$ci do 8 mm.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podtoza > +5C. Nie nanosi¢ przy bezposrednim dzialaniu promieni
stonecznych lub na nagrzanych przez stonce powierzchniach. Powierzchnie podczas stosowania 1
po natozeniu chroni€ przed wiatrem 1 deszczem.

Pielegnacja — chroni¢ przed zbyt szybkim schnigciem, w razie potrzeby zwilzyc woda. Po nadaniu



struktury w ciggu kolejnych dni utrzymywac wilgo¢.

Czas schnigcia — 1dzien/ I1mm grubosci tynku

zuzycie ok. 1 kg/m2 na 1mm grubosci tynku

Czyszczenie narzgdzi — natychmiast po uzyciu narzedzia czysci¢ woda

Wapno i1 cement reagujg alkaicznie w potgczeniu z woda. Powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone
do czyszczenia (np. szkto, ceramika, kamien naturalny, drewno), odpowiednio

chroni¢. Chroni¢ oczy 1 skore przed odpryskami. W czasie pracy nie spozywac positkow, nie

pic napojow.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST

2.6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapn, kruszywa okreslone w
niniejszej specyfikacji.

2.6.3. Badania w czasie robot

a. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w

szczegllnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykfe.

b. Wyniki badan materiatlow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

2.6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobdw, prawidtowosci - przygotowania podiozy,

- mrozoodpornosci,

- przyczepnosci do podloza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidfowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,

- ksztaltu profili

- wykonczenie tynku na narozach, stykach.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

2.7.2. Jednostki 1 zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych, i1lo$¢ profili metrach biezacych.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST

2.8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbidr podioza odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ 1 umyc.
2.8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa 1 uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden

wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy tynk poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru.

2.8.4. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchnie Scienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny 1 odchylenie krawedzi

od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 dlugosci

kontrolnej dwumetrowe;j taty.



Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

pionowego - nie moga by¢ wigksze ni 2 mm na 1 mb,

poziomego - nie mogg by¢ wigksze ni 3 mm na 1 mb 1 ogdlem nie wigcej ni 6 mm w calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotdéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow

soli przenikajacych z podloza, plesni itp.,

-trwale §lady zaciekéw na powierzchni,

-odstawanie, odparzenia 1 pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiodr gotowych tynkdow powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST
2.9.2 Cena ryczaltowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przenosnych

- przygotowanie podioza,

- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkOow po dziurach i1 hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1. Normy:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci ST

IV ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

4.1. Spis tresci

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakos$ci robot



7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru stolarki okiennej 1 drzwiowe; .

4.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 1
realizacji rob6t wymienionych.

4.1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg stolarki okiennej 1 drzwiowej obejmujacych :

- dostawa 1 montaz drzwi 1 okien drewnianych

- renowacj¢ istniejacych okien drewnianych — tylko skrzydfa zewngtrzne

4.1.4. Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami.

4.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST.

4.2. MATERIALY

4.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w

ST.

4.2.2. Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Drzwi wykonczone laminatem nalezy przechowywac¢ w
magazynie zamknietym o temperaturze +10-+30C 1 wilgotnosci 40+70%.

4.3. SPRZET
Ogo6lne: wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST

4.4.2. Transport materiatdow

Do przewozu stolarki nalezy uywac pojazdow samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkow atmosferycznych.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST

4.5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed zamdéwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otwordOw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania oscieza, stan powierzchni
wegarkoéw do ktorych ma przylega¢ oscieznica.

Oceni¢ stan istniejacej stolarki i ew. zamowi¢ brakujace elementy takie jak szklenie, brakujace
elementy dekoracyjne itp.

4.5.3. Wykonanie robot

Zasady montazu

Przy montazu futryn drzwi 1 drzwi, oraz okien — stosowac zasady przedstawione w opisie montazu
dostawcy stolarki okiennej, drzwiowe;.

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia stolarki — w trakcie prac montazowych nalezy zachowacé



nastepujace zasady ich prowadzenia

- Sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania otworow — szerokos¢ otworu powinna by¢ wigksza o min.
20 mm i1 max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewngtrznego
wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkow muru lub
innych usterek nalezy je zlikwidowac przed przystagpieniem do montazu oscieznic.

- oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klinow. Oscieznice nalezy klinowac
w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztalcenia
ksztaltu 1 uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom os$cieznicy, a nastepnie przy pomocy
miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz swiatlo os$cieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych
nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej

I m.

- o$cieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach — nalezy je zamocowac¢ do o$cieznicy przed wlozeniem jej w otwor
okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

- Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystgpieniem do wypeiniania pianka montazowa przestrzeni miedzy oscieznica a
murem — zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taSmy
malarskiej. Przy montazu okien o wigkszych gabarytach lub drzwi balkonowych — stosowac
rozpory poziome 1 pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztalceniem
pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka montazowa szczelin pomigdzy
rama a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej ni +5°C.

- Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej 1 osuni¢ciu jej nadmiaru — przystgpi¢ do obrobki
osciezy, pamigtajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczna masa silikonowa miejsca styku okna z murem wzdhiz catego obwodu
od strony wewnetrznej 1 zewnetrznej

- Po obrobce osciezy — niezwlocznie zdja¢ zabezpieczajaca taSm¢ malarska z powierzchni
okna.

- stare okna nalezy oczysci¢ z powlok malarskich, uzupetic brakujace elementy, nastepnie
malowac jak pozostale.

- wymieni¢ obrobki parapetow na nowe z blachy tytanowo-cynkowe;j

4.6.6. KONTROLA jakosci ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarka budowlana polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnos$ci

z zamdwieniem tzn.:

- zgodno$¢ wymiarow

- jako$¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana,

- zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakos¢
1 dobor oscieznic,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych.

b) kontrola prawidtowos$ci wykonania rob6t montazowych:

- sprawdzenie wymiarow otworow oraz jakosci ich wykonania

- kontrola prawidlowos$ci osadzenia stolarki w pionie 1 poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
- sprawdzenie ilo$ci 1 jakosci zastosowanych kotew 1 dybli,

- sprawdzenie poprawnosci wypehienia pianka montazowa przestrzeni pomi¢dzy ramiakiem

a $ciana,

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,

- kontrola sprawnosci dziatania elementoéw ruchomych.



4.6.7. OBMIAR ROBOT

4.6.7.1. Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
4.6.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa drzwi drewnianych wraz z o$cieznicg jest sztuka.

4.6.8. ODBIOR ROBOT
4.6.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 1,,Wymagania og6lne".

V. Zabezpieczenia przeciw ptakom

5.1. WSTEP

5.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specytikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot montaz-
owych kolcow stalowych montowanych na balkonach, gzymsach itp. oraz w otworach w $cianach,
zabezpieczajac przed szkodliwym dziataniem ptakow.

5.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi PN oraz okre§leniami podanymi
w ST.

5.4. Kolce stalowe— Kolce wykonane ze stali nierdzewnej montowane na listwie poliweglanowe;.

5.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST. Za jakos¢ wykonania robot 1 zgodnos§¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera jest odpowiedzialny wykonawca.

5.6. MATERIALY

5.6.1 Wymagania ogélne

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
s3:

- kolce stalowe,

- linki stalowe fi 1,5mm

- kolka stalowe

- Sruby rzymskie

- kolki rozporowe

- klej silikonowy.

Wykonawca moze zastosowa¢ inne materialy pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Inzyniera Zastosowane.

5.6.2. SPRZET
Do wyboru wg uznania wykonawcy.

5.6.3. TRANSPORT

Transport materiatdw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robot pod
wzgledem mozno$ci utozenia 1 umocowania tadunku, w sposob zabezpieczajacy przed opakowania
przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Skladowanie w oryginalnych, nieotwieranych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej + 5°C. Przestrzegac

nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegolnych wyrobow.
Standardowy zastaw $rodkow transportu przedstawia si¢ nastgpujaco:

Transport wewngtrzny:



-poziomy reczny

- plonowy wyciggiem jednomasztowym o udzwigu do 0,5 t.
Transport zewngetrzny:

- samochod cigzarowy o tadownosci do 5 t.

5.7. WYKONANIE ROBOT

5.7.1. Ogélne warunki wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda one wykonywane. Przed przystagpieniem do
prac montowych wykonawca 1 Inzynier dokonaja niezbednych ustalen technologicznych.
Wykonawca robot winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac przy
wykonywaniu zabezpieczen przeciw ptakom.

5.7.2. Warunki przystapienia do robot

- roboty nalezy wykonywac¢ po wykonaniu wszystkich odbioréw $cian, tynkéw, podktadow
oraz wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po probach cisnieniowych),

- podtoze musi by¢ rowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego,
brudu, kurzu, olejoéw, zattuszczenen i luznych elementow,

- temperatura nie powinna by¢ nisza niz + 5°C,

5.7.3. Wykonanie zabezpieczen przeciw ptakom- kolce.

Segment skfada si¢ z kolcow o $rednicy 1,3 mm 1 dlugosci 11,5 cm wykonanych ze stali nie
rdzewnej przymocowanych w rozstawie co 1 cm do sztywnej listwy poliweglanu.

Segmenty sg w odcinkach po 33cm . Nalezy poszczegdlne segmenty mocowac na osuszona i
odtluszczona powierzchnie za pomoca kleju silikonowego( powierzchnie z kamienia, betonu,
cegty lub powierzchni ocynkowanych), tak aby poszczegdlne segmenty faczyty si¢ w jedna catos¢

5.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.8.1. Zasady ogolne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami
Inzyniera.

Kontrola jakosci jest prowadzona przez Wykonawce w oparciu o opracowany przez niego i
zatwierdzony przez Inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie
aktualne dokumenty.

Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

- badania przed rozpoczegciem robot,

- badania w trakcie wykonywania robot,

- badania odbiorcze po wykonaniu robét.

5.8.2. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest I m wykonanego zabezpieczenia. Obmiar robot polega na okresleniu
faktycznego zakresu robot oraz obliczenia rzeczywistych ilosci

wbudowanych materiatow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe jedynie te, ktore w trakcie robot
byly uzgodnione z Inzynierem.

5.8.3. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami PW 1 ST.



5.8.4. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Ptatnos$¢ za ilo$¢ jednostek wykonanej 1 odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i1 protokdtem
odbioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Cena ta obejmuje:

- zapewnienie niezbgdnych czynnikoéw produkcji,

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i

ochrony srodowiska,

- przekazanie materialow z demontazu uzytkownikowi, wyw6z gruzu 1 uporzadkowanie

terenu budowy.

VI Wykonanie cokolu kamiennego z piaskowca

6.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specytikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot montaz-
owych ptyt piaskowcowych w strefie cokotu budynku.

6.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi PN oraz okre§leniami podanymi
w ST.

6.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST. Za jakos¢ wykonania robodt 1 zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera jest odpowiedzialny wykonawca.

6.4. MATERIALY

6.4.1 Wymagania ogélne

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
sa:

- plyty piaskowcowe — zgodne z dokumentacjg projektowa

- kotwy stalowe lub dyble — system mocowan dyblowych

- plaskowniki ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j

- Zaprawa cem.

- inne materiaty

6.5. SPRZET
Do wyboru wg uznania wykonawcy.

6.6. TRANSPORT
Wedtug ST pkt. 4.

6.7. WYKONANIE ROBOT
6.7.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda one wykonywane. Przed przystgpieniem do
prac montowych wykonawca 1 Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych.
Wykonawca robot winien posiada¢ udokumentowane do§wiadczenie w wykonywaniu prac.

6.7.2. Warunki przystapienia do robot



- roboty nalezy wykonywac¢ po wykonaniu wszystkich odbioréw $cian, tynkéw, podktadow
- podtoze musi by¢ rowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego,
brudu, kurzu, olejow, zattuszczen i luznych elementow,

- temperatura nie powinna by¢ nisza niz + 5°C.

6.7.3. Wykonanie okladziny z plyt kamiennych.

Wariant I — bezposredni montaz na sucho

Zasada montazu polega na wywierceniu w podtozu otworu 1 osadzeniu w nim kotew na zaprawie
cementowej, na ktorych zawiesza si¢ plyty oktadziny. Kotew mozna obcigzy¢ dopiero po zwigzaniu
zaprawy cementowej.

Wariant II — montaz na dyble

Zastosowaniem tacznikodw rozporowych — dyble zakotwione w ptycie kamiennej z nagwintowang
koncowka, umozliwiajacg zamocowanie ptyty do konstrukcji nosnej budynku lub elewac;ji.

6.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.8.1. Zasady ogolne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami
Inzyniera.

Kontrola jakosci jest prowadzona przez Wykonawce w oparciu o opracowany przez niego i
zatwierdzony przez Inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie
aktualne dokumenty.

Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

- badania przed rozpoczegciem robot,

- badania w trakcie wykonywania robot,

- badania odbiorcze po wykonaniu robét.

6.8.2. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej powierzchni. Obmiar robdt polega na okresleniu
faktycznego zakresu robdt oraz obliczenia rzeczywistych ilo$ci wbudowanych materiatow.
Obmiar robot obejmuje roboty obj¢te umowa oraz dodatkowe jedynie te, ktore w trakcie robot
byly uzgodnione z Inzynierem.

6.8.3. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami PW 1 ST.

6.8.4. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Platnos$¢ za ilo$¢ jednostek wykonanej 1 odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem
odbioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Cena ta obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji,

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych 1

ochrony $rodowiska,

- przekazanie materialow z demontazu uzytkownikowi, wywdz gruzu i uporzagdkowanie

terenu budowy.



SST3

VII ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO

7. WSTEP

7.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego dziatu specyfikacji technicznej ( ST ) s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot dekarsko — blacharskich pokrycia dachu papg termozgrzewalng wraz z rynnami,
rurami spustowymi, obrobkami blacharskimi.

7.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

7.3. Zakres robot objetych SST

Roboty obejmujg wszystkie prace umozliwiajagce wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami
blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach budynku tzn.

-pokrycie dachu papg termozgrzewalng

-obrobki blacharskie

-rynny i rury spustowe

7.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

7.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami InZzyniera.

7.6. Materialy

7.6.1. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa
np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

7.6.2. Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

7.6.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

7.6.4. Blacha tytanowo-cynkowa 0,6 mm

7.7.  Sprzet i narzedzia
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbgdne s3:

- palnik gazowy jednodyskowy z we¢zem

- maty palnik do obrdobek dekarskich

- palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni )

- butle z gazem technicznym propan — butan lub propan

- szpachelka

- wgz do cigcia

- walek dociskowy z silikonowg rolka

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

7.7. Transport
7.7.1. Wymagania og6lne
Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.



7.7.2. Wymagania szczegdtowe
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy.

7.8. Wykonywanie robot

7.8.1. Roboty przygotowawcze 1 ktadzenie papy

-roboty dekarskie rozpocza¢ si¢ od osadzenia mocowan rynien i innego oprzyrzadowania,

- wstepnie wykonac obrobki detali dachowych (ogniomurow, kominow, swietlikow itp.).
-Ktadzenie papy: przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami
rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na
powodowang duza masg mozliwos¢ osuwania si¢ uktadanych paso6w podczas zgrzewania).

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nast¢pnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) 1 ewentualnym koniecznym przypigciu zwing¢€ ja z dwoch
koncow srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
catej szerokos$ci zaktadu (12 — 15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaktad,
uzywajac waltka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawit sie¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki
moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody 1 zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng
starannoscig. Po ulozeniu kilku rolek 1 ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
zgrzewoOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyplywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki
dachu.

W poszczegbdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby
zakltady (zaréwno podtuzne, jak 1 poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikdw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zakladu
pod katem 45°

7.8.2. Obrébki kominow

Wokot komindéw za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad
izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy
podkiadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinigciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne
wywini¢cie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ I). Pape
nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwa dociskowa dodatkowo uszczelniong klejem
bitumicznym.

7.8.3. Obrobki ogniomurdéw

Po usunigciu starej obrobki naprawiamy i gruntujemy pozioma i pionowg cze$¢ ogniomuru. W
narozniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony zewng¢trznej)
montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinigciem 15 cm na
pota¢ wygrzewamy pape podktadowa (typ I) a nastepnie nawierzchniowa.

7.8.4. Obrobki blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem
bitumicznym.



7.8.5 Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz —15°C. Robdt nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podiozach.

7.8.6. Przy wykonaniu nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych 1 pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

7.8.7.W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podluznym.

7.8.8. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkos$ci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny rury spustowe z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

- rury spustowe prefabrykowane taczone w ztaczach na rabek pojedynczy lezacy, w zlaczach
poziomych na zaklad szerokosci 40mm, zlgcza lutowac na catej dtugosci

- rury spustowe mocowac¢ uchwytami rozstawionymi nie rzadziej niz w odstepach 3m

7.8.9. Instalacja odgromowa

- ewentualne naprawy i1 uzupehienia starej instalacji odgromowe;j

- pomiary odpornos$ci uziemien instalacji odgromowe;j

-uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowe] w wykutych gniazdach,

-rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokosc¢ kielicha.

7.9. Kontrola wykonania pokry¢

7.9.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych

7.9.2. Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnos$ci
wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;.

7.9.3. Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami ST. Kontrolg przeprowadza si¢ w sposdéb podany w normie PN-98/B-
10240 pkt. 4

7.9.4. Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.10. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

— dla robdt pokrywezych — m2 pokrytej powierzchni,

— dla obrébek blacharskich — m2 obrobek

— dla montazu rynien 1 rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

7.11. Odbior robot budowlanych
7.10.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacja techniczng.



7.10.2. Odbior podioza

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze¢$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystagpieniem do pokrycia potaci dachowych.

7.10.3. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze¢sciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktoérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony

7.10.4 Odbiodr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatdéw

- doktadnosci wykonania poszczegdInych warstw pokrycia

- dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem

7.10.5. Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt po deszczu
7.10.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi

7.12. Odbiér pokrycia z papy

7.12.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
nacigcie 1 oderwanie paska papy szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy

7.12.2 Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza

7.12.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych 1
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

7.13. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

7.13.1. Sprawdzenie prawidlowosci potgczen pionowych 1 poziomych

7.13.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do $cian

7.13.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien

7.13.4. Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodoéw kanalizacyjnych.

7.14. PODSTAWA PLATNOSCI

7.14.1. Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podloza 1 warstwy wierzchnie;.
7.14.2.0brobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong 1lo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— przygotowanie,

zmontowanie 1 umocowanie w podlozu, zalutowanie polaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

7.14.3.Rynny i rury spustowe.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

7.15. Dokumenty zwigzane

- PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania 1
badania techniczne przy odbiorze.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — zasady ogolne

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogdlne — wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 4
KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot
murowych podczas remontu dachu budynku przy ul. Krzywej 3 w Zabkowicach SI.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania:
robot murarskich przemurowan kominéw ponad dachem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace Robdt
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania stawiane materiatlom podano w ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Cegtla petna

Nalezy stosowac cegle ceramiczng, petng, klasy 15 Mpa.

— cegla petna zwykta 6,5x12x25

2.2.2 .Elementy z betonu komoérkowego

Nie przewiduje si¢ do stosowania elementéw z betonu komoérkowego.

2.2.2. Elementy kamienne

Nie przewiduje si¢ do zastosowania elementdw kamiennych.

2.2.2. Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowo- wapiennej, dla scian no$nych i
attykowych - marki 5 MPa. Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania stawiane sprz¢towi podano w ,,Wymagania Ogo6lne”.

3.2. Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:
srodkami transportu do przewozu materialow,

betoniarkami do przygotowania zapraw,

wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego,



sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegolowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy. Materialy do przygotowania zapraw chroni¢ przed
wilgocig.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania Robot
Ogdlne warunki wykonania Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Murowanie $cian

Przemurowania kominéw nalezy wykonywac¢ z zachowaniem prawidlowos$ci wigzania, grubosci
spoin 1 wymaganej geometrii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robodt
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezagco, w miarg
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw 1 zgodnosci wykonywanych
Robdét z Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami ST. W szczegolnosci obejmuja:

badanie dostaw materiatow,

kontrole prawidlowosci wykonania robdt (geometrii 1 technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
Technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentoéw
dotyczacych stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogoblne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Ilo$¢ wykonanych Robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
M3

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Ogolne zasady Przejecia Robot

Ogolne zasady Przejgcia Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Skladniki ceny



Cena Robo6t obejmuje:

9.2.1. w przypadku kominow.
dostawe materiatow,
przygotowanie zaprawy,
przemurowanie kominow
uporzadkowanie po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny- zwykta.

PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement murarski 15.

PN-B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena
zgodnosci.

PN-B-30003 Cement murarski 15.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i1 zapraw



